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Castrol nonol cutting oil Jan. 2011 100 % Castrol No adecuado

Rocol RTD Mar. 2011 100 % ROCOL No adecuado

CUTTING OIL M200 Nr 1 Jan. 2011 100 % Wunsch Öle Gmbh No adecuado

FINKTEC FT-99 CIP 2008 6 % Finktec GmbH No adecuado

Mikro Quat 2008 100 % Ecolab No adecuado

Mikrobac forte 2008 1 %, 23 °C Bode Chemie Adecuado

Peróxido de hidrógeno 2008 35 %, 23 °C - Adecuado

Permanganato de potasio KMnO4 2008 15 mg/l, 23 °C - Adecuado

Hipoclorito de sodio NaOCI 2008 > 6 %, 23 °C - Adecuado

Hipoclorito de calcio Ca(ClO)2 2008 50 mg/l, 23 °C - Adecuado

Dióxido de cloro CIO2 2008 6 mg/l, 23 °C - Adecuado

Aniosteril D2M Jun. 2009 5 % Laboratoires Anios Adecuado

Aniosteril Contact Jun. 2009 1 % Laboratoires Anios Adecuado

WITTY - WT 4 2008 2 %, 23 °C, 4 h Witty Chemie Adecuado

DS-40 2008 4 % Fernox No adecuado

Boiler noice Protector 2008 0,20 % Fernox Adecuado

Calcolith DP 2008 10 %, 40 °C, 24 h Dr. Hartmann Adecuado

Calcolith TIN-BE 2008 5 %, 80 °C, 24 h Dr. Hartmann Adecuado

Household descaler (schnell Entkalker) 2008 20 % Mellerud Adecuado

LS1 2008 0,60 % Fernox Adecuado

MB1 2008 4 % Fernox Adecuado

Super Concentrate 2008 0,20 % Fernox Adecuado

Superfloc 2008 2 % Fernox Adecuado

Arkopal 110 2008 5 % Hoescht No adecuado

ANTIKAL 2008 100 % Procter & Gamble No adecuado

BREF - Bad 2008 100 % Henkel Adecuado

BREF - Frische Dusche 2008 100 % Henkel Adecuado

CAROLIN - Gloss cleaner 2008 1,80 % Boltom Belgium Adecuado

CAROLIN - Active fresh 2008 1,90 % Boltom Belgium Adecuado

CAROLIN - with lineseed oil 2008 1,90 % Boltom Belgium Adecuado

CAROLIN - Marseille soap 2008 1,80 % Boltom Belgium Adecuado

Meister Proper - Lemon 2008 3,40 % Procter & Gamble No adecuado

Meister Proper - Extra hygiene 2008 3,50 % Procter & Gamble Adecuado

Meister Proper - Delicate surfaces 2008 2,40 % Procter & Gamble No adecuado

Meister Proper - Orange peel 2008 3,40 % Procter & Gamble No adecuado

Meister Proper - Winter fresh 2008 3,40 % Procter & Gamble No adecuado

TERRA - Stone floors 2008 12 % Henkel Adecuado

TERRA - Parkett 2008 3,20 % Henkel Adecuado

TERRA - Glossy floors Jun. 2009 100 % Henkel No adecuado

Cimberio Loxeal 58.11 PTFE Thread seal Nov. 2013 100 % Loxeal engineering adhesives No adecuado

Dreibond 5331 2008 100 %, 23 °C Dreibond No adecuado

EPDM Rubber O-Ring 2008 100 % Join de France Adecuado

Fluidos de corte

Desinfectantes

Descalcificadores

Detergentes

Juntas

AIS. Pol. Ind. Monte Boyal - Travesía del Encinar, 3  45950 Casarrubios del Monte (Toledo)

Tel. 91 817 1884 

soporte.tecnico@aisoutnovation.com / www.aisoutnovation.com 1



PPSU - Lista de resistencia química

Rev. 03 - Enero 2024

Marca Fecha Concentración Fabricante Uso

Easyfit (Griffon) Jun. 2009 100 % Bison International No adecuado

Filjoint Jun. 2009 100 % GEB No adecuado

FILETPLAST EAU POTABLE Jun. 2009 100 % GEB Adecuado

GEBATOUT 2 Jun. 2009 100 % GEB Adecuado

GEBETANCHE 82 (EX-GEB) Jun. 2009 100 % GEB No adecuado

Kolmat jointpaste (- 30 bis + 135 °C) - 100 % Denso Adecuado

Locher Paste Spezial 2008 100 % Locher & Co AG Adecuado

Manta Tape Sep. 2008 100 % - Adecuado

Multipak May 2005 100 % - Adecuado

Neo-Fermit 2008 100 % Nissen & Volk Adecuado

Neo-Fermit Universal 2000 2008 100 % Nissen & Volk Adecuado

Plastic Fermit gasket 2008 100 % Nissen & Volk Adecuado

Precote 4 2008 100 % Omnifit No adecuado

Precote 80 2008 100 % Omnifit No adecuado

Red Silicone Sealant (- 65 bis + 315 °C) 2008 100 % Loctite Adecuado

Rite-Lok 2008 100 % Chemence No adecuado

Scotch-Grip Rubber & Gasket Adhesive # 1300 2008 100 %, 82 °C 3M No adecuado

Scotch-Grip Rubber & Gasket Adhesive # 2141 2008 100 %, 82 °C 3M No adecuado

Scotch-Grip Rubber & Gasket Adhesive # 847 2008 100 %, 82 °C 3M No adecuado

Selet Unyte 2008 100 %, 82 °C Whitman No adecuado

Tangit metalock Apr. 2007 100 % Henkel No adecuado

Tangit Racoretanche Jun. 2009 100 % Loctite Adecuado

Tangit Unilock Jun. 2009 100%, 95 °C Henkel No adecuado

TWINEFLO (PTFE band) + Processing aid 2008 100 % Resitape / Ulith Adecuado

TWINEFLON (EX-UNITH) Mar. 2009 100 % Resitape / Ulith Adecuado

Unipack May. 2006 100 % - No adecuado

Unipack Packsalve 2008 100 % - Adecuado

Viscotex Locher Paste 2000 2008 100 % Viscotex Adecuado

EverSeal Thread sealant 2008 100 %, 82 °C Federal Process Corp. No adecuado

FACOT PTFE SEAL (PTFE Seal) 2008 100 % Facot No adecuado

Griffon fitting-kit 2008 100 % Verhagen-Herlitzius BV. Adecuado

Loctite 5061 2008 100 % Henkel Adecuado

Loctite 518 Gasket Eliminator 2008 100 %, 82 °C Henkel No adecuado

Loctite 5331 Jun. 2009 100 % Henkel Adecuado

Loctite 5366 silicomet AS-310 - 100 % Henkel Adecuado

Loctite 542 2008 100 %, 23 °C Henkel No adecuado

Loctite 55 Jun. 2009 100 % Henkel No adecuado

Loctite 572 THREAD SEALER Jun. 2009 100 %, 60 °C Henkel No adecuado

Loctite 577 2008 100 %, 23 °C Henkel No adecuado

Loctite Dryseal Sep. 2008 100 % Henkel Adecuado

RectorSeal T Plus 2 2008 100 %, 82 °C RectorSeal Corp. Adecuado

RectorSeal # 5 2008 100 %, 82 °C RectorSeal Corp. No adecuado

Atmosfix Jul. 2009 100 % Atmos No adecuado

ARMAFLEX 520 KLEBER ADHESIVE Dec. 2008 100 %, 50 °C Armacell No adecuado

ARMAFLEX HT 625 Dec. 2008 100 %, 50 °C - No adecuado

Pegamentos y selladores
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BISON SILIKONENKIT SANITAIR 2008 100 % Bison Adecuado

Bison-Tix Kontaktkleber 2008 100 %, 23 °C Perfecta International No adecuado

CFS SILICONE SEALANT S-200 2008 100 % - Adecuado

Colle Mastic hautes Performances Jun. 2009 100 % Orapi Adecuado

Epoxy ST100 Jul. 2007 100 % - No adecuado

GENKEM CONTACT ADHESIVE 2008 100 % Genkem No adecuado

GOLD CIRCLE SILICONEKIT BOUW TRANSPARENT 2008 100 % - No adecuado

Knauf sanitair silicone kit (probaly acid based) 2008 100 % Knauf No adecuado

Knauf silicone kit for acrylic bads (probably neutral) Jul. 2009 100 % Knauf No adecuado

Pattex colle rigide PVC Jul. 2009 100 % Pattex No adecuado

PEKAY GB480 2008 100 % Vidoglue No adecuado

PEKAY GB685 2008 100 % Vidoglue Adecuado

PTFE Pipe Thread Sealant Jan. 2014 100 %, 95 °C Fermit Adecuado

Repa R 200 2008 100 % Repa-Tech Adecuado

RUBSON SILICONE SANITAIR TRANSPARENT KIT 2008 100 % Rubson No adecuado

Water resistant wood glue 2008 100 % Soudal Adecuado

Weicon DF 175 May. 2014 50 %, 95 °C Weicon Adecuado

BISON PUR FOAM Mar. 2009 100 % Bison No adecuado

Boxer mounting foam Feb. 2007 100 % Syngeta No adecuado

Gunfoam - Winter - Den Braven East sp. z o.o. Feb. 2007 100 % Den Braven No adecuado

Gunfoam Proby Feb. 2007 100 % Den Braven No adecuado

Hercuseal Feb. 2007 100 % Den Braven No adecuado

MODIPUR HS 539 Jul. 2009 100 % Hexcel No adecuado

MODIPUR US 24 TEIL 2 Jul. 2009 100 % Hexcel No adecuado

MODIPUR HS 539 / US 24 TEIL 2 ( 1/1) Jul. 2009 100 % Hexcel No adecuado

PUR foam (contains diphenylmethane-4,4-diisocyanate) - 100 % - No adecuado

O.K. - 1 K PUR Jan. 2011 100 % - No adecuado

Omega foam Feb. 2008 100 % Omega No adecuado

Proby Montagefoam Feb. 2007 100 % Proby No adecuado

PURATEC - 1 K PUR 2008 100 % - No adecuado

PURATEC - 2 K PUR 2008 100 % - No adecuado

RAMSAUER PU FOAM Jul. 2009 100 % Ramsauer No adecuado

Schacht- und Brunnenschaum Klima plus 2008 100 % Knauf No adecuado

Soudal mounting foam for low temperatures Feb. 2007 100 % Soudal No adecuado

SOUDAL gun foam Soudalfoam -10 Feb. 2007 100 % Soudal No adecuado

SOUDAL PU FOAM Jan. 2009 100 % Soudal No adecuado

Türmontageschaum 2-K Klima plus 2008 100 % Knauf Adecuado

TYTAN Professional pistol foam winter Feb. 2007 100 % Tytan No adecuado

TYTAN Professional for PCV gun foam Feb. 2007 100 % Tytan No adecuado

TYTAN Professional Lexy 60 low pressure Feb. 2007 100 % Tytan No adecuado

TYTAN Euro-Line assembly foam Feb. 2007 100 % Tytan No adecuado

TYTAN Professional for PCV mounting foam Feb. 2007 100 % Tytan No adecuado

ZIMOWA SUPER PLUS Feb. 2007 100 % No adecuado

Espumas

Grasas y siliconas
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BAYSILONE ÖL M 1000 2008 100 % Bayer Silicone Adecuado

BECHEM BERUSOFT 30 2008 100 % bechem Adecuado

Bechem Berulube Sihaf 2 May. 2008 100 % bechem Adecuado

Dansoll Silec Blue Silicone Spray (Silikon-Spray) 2008 100 % dansoll Adecuado

Dansoll Super Silec Plumbing Mounting Paste 2008 100 % dansoll Adecuado

Huile de chenevis 2008 100 % - Adecuado

Kluber Proba 270 2008 100 % Kluber Adecuado

Kluber Paralig GTE 703 2008 100 %, 80 °C, 96 h Kluber Adecuado

Kluber Syntheso glep1 2008 100 %, 135 °C, 120 h Kluber No adecuado

KLÜBERSYNTH VR 69-252 2008 100 % Kluber Adecuado

Kluber Unislikikone L641 2008 100 % Kluber Adecuado

Kluber Unislikikone TKM 1012 2008 100 %, 80 °C, 96 h Kluber Adecuado

OKS 462 / 0956409 2008 100 % Kluber Adecuado

OKS 477 HAHNFETT 2008 100 % Kluber Adecuado

Laureat Zloty Installator May. 2006 100 % - Adecuado

Luga Srpay (Leif Koch) 2008 100 % Leif Koch Adecuado

Rhodorsil 47 V 1000 2008 100 %, 80 °C, 96 h Silitech Adecuado

SiliKon Spray (Motip) 2008 100 % Motip Adecuado

silicona lubricante SDP ref S-255 2008 100 % - Adecuado

Silkonöl M 10 - M 100000 2008 100 % - Adecuado

silicone oil M 5 2008 100 % - Adecuado

Turmisilon GL 320 1-2 2008 100 % - Adecuado

UNISILIKON L250L Jun. 2008 100 % Adecuado

Wacker Silicon 2008 50 %, 95 °C, 96 h Wacker No adecuado

Copper ions (Cu 2+) 2008 50 ppm - Adecuado

Soldering flux S 39 Jun. 2009 100 % - Adecuado

Soldering flux S 65 Jul. 2009 100 % - No adecuado

YORKSHIRE FLUX 2008 100 % Yorkshire No adecuado

Degussa Degufit 3000 - 100 % Degussa Adecuado

Aluminum ions (Al 3+) 2008 50 ppm - Adecuado

Atmosflux Jul. 2008 100 % - Adecuado

Sigma Superprimer TI 2008 100 % Sigma Coatings Adecuado

Sigma Amarol 2008 100 % Sigma Coatings Adecuado

Decalux 2008 100 % De Keyn Paint Adecuado

Permaline 2008 100 % ITI-Trimetal Adecuado

Silvatane 2008 100 % ITI-Trimetal Adecuado

DULUX wasserbasierender Hochglanz-Lack 2008 100 % ICI No adecuado

DULUX wasserbasierender Seidenglanz-Lack, Satin 2008 100 % ICI No adecuado

DULUX für mikroporöses Holz, Seidenglanz 2008 100 % ICI Adecuado

DULUX Bodenfarbe, sehr widerstandsfähig, Seidengl. 2008 100 % ICI Adecuado

DULUX Metallfarbe, antikorrosion, Hochglanz 2008 100 % ICI Adecuado

Hammerite White silk gloss 2008 100 % ICI No adecuado

Hammerrite White high gloss based on xyleen 2008 100 % ICI No adecuado

Hammerite silvergrey high gloss based on xyleen 2008 100 % ICI Adecuado

Boss Satin 2008 100 % BOSSPAINTS Adecuado

Hydrosatin Interior 2008 100 % BOSSPAINTS Adecuado

Carat 2008 100 % BOSSPAINTS Adecuado

Bolatex 2008 100 % BOSSPAINTS Adecuado

Optiprim 2008 100 % BOSSPAINTS Adecuado

Metales

Pinturas
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Elastoprim 2008 100 % BOSSPAINTS Adecuado

Plastiprop 2008 100 % BOSSPAINTS No adecuado

Formule MC 2008 100 % BOSSPAINTS No adecuado

MAPEGRUNT 2008 100 % Mapei Adecuado

DULUX PRIMER 2008 100 % ICI Adecuado

UNI-GRUNT 2008 100 % Atlas Adecuado

Bituperl (Insulating filler wth bitumen) 2008 100 % Knauf Perlite GmbH Adecuado

Isolieranstrich mit Bitumen - 100 % - Adecuado

Cold working adhesive for bitumen paper (Kaltkleber) 2008 100 % Classic (OBI) Adecuado

Climacoll glue for pipe insulation foam 2008 100 % NMC sa No adecuado

Compactuna 2008 6 %
Polytechnisch bedrijf 

zwijnaarde
Adecuado

FERROCLEAN 9390 Feb. 2008 100 % - Adecuado

FT-extra 2008 100 % - Adecuado

Giso Grundprimer 2008 100 % - No adecuado

KNAUF STUC PRIMER Jul. 2009 100 % knauf Adecuado

Mellerud Schimmel Vernichter 2008 100 % - No adecuado

mineral insulation wool with metallic vapour blocking layer Jul. 2007 100 % - No adecuado

Nivoperl (insulating filler) 2008 100 % Knauf Perlite GmbH No adecuado

PCI LASTOGUM Feb. 2008 100 % PCI Adecuado

PCI Seccoral 1K Feb. 2008 100 % PCI Adecuado

Perfax Rebouche tout Jul. 2009 100 % - Adecuado

PE pipe insulation foam 2008 100 % OBI Adecuado

Polyfilla interior wall filler 2008 100 % Polyfilla Adecuado

Porion instant filler 2008 100 % Henkel Adecuado

Porion Reparation mortar 2008 100 % Henkel No adecuado

Portland Cement - Zement 2008 100 % CBR Adecuado

RIKOMBI KONTAKT (RIGIPS) Jan. 2007 100 % Rigips Adecuado

Self-adhering insulation PE foam ('Wickelband) 2008 100 % Nomazip No adecuado

SOPRO FDH 525 (Flüssigfolie) Sep. 2008 100 % Adecuado

Stucal plaster '1 layer wall plaster' 2008 100 % Gyproc Adecuado

TANGIT REINIGER Jul. 2007 100 % Tangit No adecuado

Tangit Special Reiniger Jul. 2007 100 % Tangit Adecuado

Tile adhesive paste (Fliesenkleber) 2008 100 % Sakret Adecuado

Universalgrundierung - 100 % - Adecuado

Wood Concrete Multiplex Bruynzeel (fumes of..) 2008 100 % Bruynzeel No adecuado

Wood Pinewood (fumes of..) 2008 100 % General No adecuado

Wood MDF Medium Density Fibreboard (fumes of..) 2008 100 % General No adecuado

Wood Concrete Multiplex Bruynzeel (fumes of..) 2008 100 % Bruynzeel No adecuado

Aripyreth Oil Solution 2008 100 %, 23 °C - Adecuado

Baktop MC 2008 100 %, 23 °C Sumitomo Adecuado

Ecolofen CW 2008 100 %, 23 °C - Adecuado

Ecolofen Emulsificable Concentrate 2008 100 %, 23 °C - Adecuado

Ecolofen Oil Solution 2008 100 %, 23 °C - Adecuado

Grenade MC 2008 100 %, 23 °C - Adecuado

Hachikusan 20WE/AC 2008 100 %, 23 °C - Adecuado

Fontanería (otros)

Productos de construcción
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Hachikusan FL 2008 100 %, 23 °C - Adecuado

Kareit Oil Solution 2008 100 % - Adecuado

Rarap MC 2008 100 %, 23 °C - Adecuado

BAYROFILM T 185 2008 0,30 % Aqua Concept Gmbh Adecuado

Copal corrosion inhibitor Apr. 2007 100 % Fernox Adecuado

KAN-THERM Sep. 2008 100 % - Adecuado

INIBAL PLUS Sep. 2008 100 % RVR Adecuado

NALCO VARIDOS 1PLUS1 Jan. 2009 2 %, 23 & 95 °C Wyss Wassertechnik Adecuado

LIQUI MOLY Lecksuchspray 2008 100 %, 23 °C LIQUI MOLY Adecuado

Multitek Gas Leakage spray 2008 100 % Unipak No adecuado

Sherlock gas leakage indicator 2008 100 % - Adecuado

Ulith Leak detector spray Sep. 2008 100 % Ulith Adecuado

LECK-SUCH-SPRAY 400ML (ART. 3350) Jan. 2009 100 %, 23 °C & 95 °C - Adecuado

LECK-SUCH-SPRAY 400ML (ART. 1809) Jan. 2009 100 %, 23 °C & 95 °C - Adecuado

LECKSUCHER PLUS (ART. 890-27) Jan. 2009 100 %, 23 °C & 95 °C - Adecuado

LECKSUCHER 400 ML (ART. 890-20) Jan. 2009 100 %, 23 °C & 95 °C - Adecuado

LECKSUCHERSPRAY ROTEST Jan. 2009 100 %, 23 °C & 95 °C - Adecuado

GUPOFLEX LEAK-SEEKER (ART 301) Jan. 2009 100 %, 23 °C & 95 °C Güpo gmbh Adecuado

LECKSUCHER 5 L (ART 4120) Jan. 2009 100 %, 23 °C & 95 °C - Adecuado

GUEPO LEAK-SEEKER ETL (ART 121) Jan. 2009 100 %, 23 °C & 95 °C Güpo gmbh Adecuado

GUEPO LEAK-SEEKER SOAPLESS (ART 131) Jan. 2009 100 %, 23 °C & 95 °C Güpo gmbh Adecuado

GASLEAK DETECTOR (GRIFFON) Jun. 2009 100 %, 60 °C - Adecuado

GASLEAK DETECTOR KZ Jun. 2009 100 %, 60 °C - Adecuado

Inhibidores de corrosión

Aerosoles
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